Les étapes de fabrication d'un sceau médiéval
en cire (vue de profil)

- cachet ou matrice de métal gravée
en creux et a I'envers

galette de cire naturelle d'abeille
coloree

parchemin

1. Dépot de la galette de cire chaude sur le
parchemin

2. Ecrasement de la cire a I'aide du cachet

c )

3. Refroidissement de la cire modelée
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